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დამბლუდის ოქრო-სპილენძ-პორფირული საბადო (საქართველო) 
 

ჯონი შუბითიძე1, მირიან გაგნიძე1, ტარიელ თედლიაშვილი2,                                    

კობა ხმალაძე2, დავით ჭეიშვილი1 

1 შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფი” 
2 სს “ჯორჯიან კუპერ ენდ გოლდ“  

 

 

ანოტაცია. დამბლუდის პოლიმეტალურ მადანგამოვლინებაზე დეტალური 
კომპლექსური გეოლოგიურ-ძიებითი სამუშაოების შედეგად გამოვლინდა რიგი ნიშან-
თვისებებისა, რაც დამახასიათებელია პორფირული ტიპის საბადოებისთვის. კერძოდ: 
პორფირული საბადოების ფორმირებისთვის ხელსაყრელი ტექტონიკური და 
მეტალოგენიური პოზიცია, პორფირული სტრუქტურის რიოდაციტური შედგენილობის 
შემცველი ქანები, სილიციტები და კვარც-სერიციტული მეტასომატიტები, ძარღვული 
პოლიმეტალური მინერალიზაცია ერთიანი მადნიანი სისტემის აპიკალურ ნაწილებში, 
ოქროსშემცველი კვარც-პირიტ-ქალკოპირიტული ასოციაციის ძარღვაკულ-
ჩაწინწკლული მადნები, მადნიანი სხეულის შტოკვერკული მორფოსტრუქტურა, ოქროს 
და სპილენძის მასიურად დაბალი, მაგრამ სტაბილურად მდგრადი შემცველობები. 
შესაბამისად, დამბლუდის პოლიმეტალური მადანგამოვლინება გადაკვალიფიცირდა 
სამრეწველო მნიშვნელობის მქონე ოქრო-სპილენძ-პორფირულ საბადოდ. 

 

საკვანძო სიტყვები: დამბლუდი; ოქრო-სპილენძ-პორფირული საბადო; კვარც-
სერიციტული მატასომატიტები; ქალკოპირიტი; შტოკვერკი. 

 

შესავალი 
 დამბლუდის ოქრო-სპილენძ-პორფირული საბადო მდებარეობს ქვემო ქართლის 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის დმანისის მუნიციპალიტეტის 

ფარგლებში, მდინარე მაშავერას ზემო წელის მარჯვენა შენაკადის ხეობაში. დამბლუდის 

მადნიანი ობიექტი ცნობილია ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნიდან. იგი დღემდე მიჩნეული იყო 

როგორც ძარღვული ტიპის ოქროს შემცველი პოლიმეტალური მადანგამოვლინება. 

 2020-2025 წლებში, სს “ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდ“ და შპს „კავკასიის სამთო 

ჯგუფის“ მიერ, აღნიშნული მადანგამოვლინების რენტაბელობის გაზრდის მიზნით, 

ჩატარდა დეტალური, კომპლექსური გეოლოგიურ-ძიებითი სამუშაოები; შედეგად 

დამბლუდზე გამოვლინდა ახალი - ოქრო-სპილენძ-პორფირული მადნების სამრეწველო 

ტიპი. 

 

ძირითადი ნაწილი  
 დამბლუდის ოქრო-სპილენძ-პორფირული საბადო საკმაოდ რთული 

გეოლოგიური აგებულებისაა და მნიშვნელოვნად განსხვავდება ბოლნისის მადნიანი 

რაიონის საბადოების და მადანგამოვლინებებისგან.  

geologia   -   GEOLOGY 
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 საბადოზე ყველაზე ძველ ქანებს (თუ არ ჩავთვლით პალეოზოური კრისტალური 

ფუნდამენტის გრანიტოიდულ კომპლექსს) წარმოადგენენ ქვედა-შუა იურული 

პლინსბახურ-აალენური ასაკის ტერიგენული ტურბიტიდები, რომლებიც 

წარმოდგენილია ქვიშაქვების, ფიქლების და არგილიტების სქელშრეებრივი 

მორიგეობით და გავრცელებულია დამბლუდის საბადოს სამხრეთით მიმდებარე 

ტერიტორიაზე (ნახ. 1). 
 

 

 
 

ნახ. 1. დამბლუდის ოქრო-სპილენძ-პორფირული საბადოს გეოლოგიური რუკა [1], 

დამატებებით და შესწორებებით 
 

პლინსბახურ-აალენური ასაკის წყებას ჩრდილოეთით მოსდევს ბაიოსური წყება 

[2], რომელიც აქ უპირატესად წარმოდგენილია რიოდაციტური შედგენილობის 

ვულკანიტებით: რიოდაციტური ლავებით, უფრო იშვიათად ტუფებით. აღნიშნული 

სტრატიგრაფიულ-ლითოლოგიური წარმონაქმნები განიხილებიან როგორც 

დამბლუდის საბადოს ოქრო-სპილენძ-პორფირული მადნების შემცველი ქანები. ისინი 

მომწვანო-ღიანაცრისფერია, გააჩნიათ პორფირული სტრუქტურა და მასიური ტექსტურა. 
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პორფირული გამონაყოფები წარმოდგენილია კვარცით და მინდვრისშპატებით, 

შედარებით იშვიათად რქატყუარით, რომლებიც არათანაბრადაა გაფანტული 

ფელზიტური სტრუქტურის მქონე ძირითად მასაში (სურ.: 1, 2 და 3). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

სურ. 3. რიოდაციტი კვარცის მცირე ზომის პორფირული გამონაყოფებით, ვულკანური მინის, 

კვარცის და კალიუმის მინდვრის შპატის შემცველ ძირითად მასაში. ჯვარედინი ნიკოლები, 

გადიდება 25-ჯერ 
 

ბაიოსის ვულკანოგენურ წყებას ტრანსგრესიულად ადევს სენონური ასაკის 

ტუფები, კარბონატული ტუფოქვიშაქვები, ტუფოალევროლიტები, კირქვების და 

მერგელების იშვიათი შუაშრეებით. ზედა ცარცული ნალექები ზოგან იწყება ფუძის 

კონგლომერატით (სურ. 4). ისინი საბადოს ფარგლებში ფრაგმენტალურად 

ფიქსირდებიან მდ. დამბლუდის და მისი მარჯვენა შენაკადის ხეობაში მცირე 

სიმძლავრის (0-12 მ) გამოსავლების სახით. კონგლომერატების ნაგორები მასალა 

წარმოდგენილია ვულკანოგენური ქანებით, კვარციტებით. ქვარგვალების ზომები 

მერყეობს 0.5–5 სმ-ს ფარგლებში. კონგლომერატების ცემენტი კარბონატულია. 
 

 
 

სურ. 1. რიოდაციტის გახერხილი 

შტუფური ნიმუში 
 

სურ. 2. რიოდაციტი პორფირული 

სტრუქტურის და ფელზიტური ძირითადი 

მასით. პარალელური ნიკოლები, გადიდება 

25-ჯერ 
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სურ. 4. ზედა ცარცის ფუძის კონგლომერატის ნიმუში (X=450850, Y=4572544, კოორდინატთა 

სისტემა UTM 84, Zona 38 N) 
 

ზედა ცარცის ვულკანოგენ-კარბონატული წყება ჩრდილოეთიდან აკონტურებს 

დამბლუდის საბადოს. წყების დაქანება ჩრდილოეთ რუმბებშია 35–45 0 კუთხით.  

აღნიშნული ქანების კომპლექსი გაკვეთილია რიოდაციტური, უფრო იშვიათად 

ანდეზიტური და დიაბაზური სუბვულკანური სხეულებით. 

მადანშემცველი ბაიოსური წყების ქანებმა განიცადეს სინვულკანური რეგიონული 

პროპილიტური მატასომატოზი, ანუ ეგრეთწოდებული „მწვანე ქვიური გარდაქმნა“. 

პროპილიტები აქ წარმოდგენილია ჰიდროთერმული სისტემის უპირატესად 300–2500 C 

ტემპერატურული დიაპაზონის ეპიდოტ-ქლორიტ-ალბიტ-კვარციანი მდგრადი 

მინერალური ასოციაციით, რომელიც აღნიშნული პირობების ინდიკატორია. 

პროპილიტები ხასიათდებიან პორფირობლასტური სტრუქტურით, მასიური 

ტექსტურით. შეცვლის პროცესი გამოირჩევა მაღალი ინტენსიობით; შესაბამისად, 

დამბლუდის ობიექტზე საწყისი-პირვანდელი ქანი თითქმის აღარ არის შემორჩენილი 

(შეინიშნება მხოლოდ ალბიტიზირებული პლაგიოკლაზის ერთეული კრისტალები და 

კვარცის მარცვლები რელიქტების სახით), რაც ერთობ ართულებს მის დიაგნოსტიკას 

მიკროსკოპის მეშვეობითაც კი. 

პროპილიტური ფორმაციის მეტასომატიტებს საბადოზე, ოქროს გამადნებასთან 

მიმართებაში უკავიათ პერიფერიული უბნები, მაგრამ ისინი წარმოადგენენ ხელსაყრელ 

ფონს ზედნადები პროცესებისთვის, კერძოდ მჟავე შედგენილობის ჰიდროთერმული 

ფლუიდების ფუნქციონირებისთვის, როდესაც ადგილი აქვს ქანების ინტენსიურ 

გაკვარცებას, გვიანი კვარცის ძარღვაკების წარმოქმნას, ალბიტის და ქლორიტის 

სერიციტიზაციას. ქანების გაკვარცების ინტენსიობა ზოგან აღწევს ლაქებრივი 

ტექსტურის მქონე, ლოკალური, ეგრეთწოდებული მეორადი კვარციტების 

(სილიციტების) წარმოქმნამდე.  

ჰიდროთერმული პროცესის გვიან სტადიაზე, ინტენსიურად გამოტუტულ უბნებს 

ზედ ედება ოქრო-სულფიდური გამადნება. დამბლუდის საბადოზე მადანშემცველ 

მეტასომატიტებს ძირითადად წარმოადგენენ კვარც-სერიციტული (ქლორიტთან ერთად) 
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მეტასომატიტები. მათი ფორმირების ტემპერატურა მერყეობს დაახლოებით 350-3000 C 

ფარგლებში, ქმნიან რა საშუალოტემპერატურული ჰიდროთერმული პროცესის 

ზომიერად მჟავე გარემოს.  

მეტასომატიტები მათში ჰიდროთერმული თიხური შემადგენელის - კაოლინიტის, 

მონტმორილონიტის, დიკიტის (და ქლორიტის) არსებობისას, მიეკუთვნებიან 

მადანმომიჯნავე ქანების გარე ფაციესს. ისინი ხასიათდებიან ღია შეფერილობით და 

იშვიათი მინერალიზაციით. აღნიშნული მინერალური ასოციაცია დამახასიათებელია 

არგილიზიტებისთვის, რომელთა ფორმირება ხდება 250-1500 C ტემპერატურული 

რეჟიმისას.  

საბადოზე მეტასომატიტების ერთმანეთზე ზედდების გამო გაძნელებულია 

როგორც მათი იდენტიფიცირება, ასევე მათი სივრცეში განთავსების დადგენა. 

მიუხედავად ამისა, სუსტად, მაგრამ მაინც შეინიშნება ტენდენცია მეტასომატიტების 

ზონალური აგებულებისა მადან-მაგმური სისტემის ცენტრიდან პერიფერიისკენ შემდეგი 

თანმიმდევრობით: მეორადი კვარციტები → კვარც-სერიციტული მეტასომატიტები 

→არგილიზიტები (რომელიც არ არსებობს საბადოს ქვედა ჰორიზონტებზე)→ 

პროპილიტები. მადნისშემდგომი მეტასომატოზი წარმოდგენილია კარბონატიზაციით 

(ნახ. 2). აქვე ავღნიშნავთ, რომ პორფირული საბადოებისთვის დამახასიათებელი 

მეტასომატიტების ტიპიური ზონალობა, რომელიც მოიცავს კალიუმიან ბირთვს - 

დამბლუდის საბადოზე არ შეინიშნება. 

 

 
 

ნახ. 2. ჰიდროთერმული შეცვლების განაწილება 
 

დამბლუდის საბადოს ჰიდროთერმალიტები მოქცეულია ჩრდილოეთით მდორედ 

დაქანებული მონოკლინური სტრუქტურის ფარგლებში. ვულკანოგენურ-დანალექი და 

ტერიგენული წყებებისთვის იშვიათობას არ წარმოადგენს შრეების ფლექსურული 

გაღუნვები. 



 

22    samTo Jurnali №1(50), 2026      

საბადოს გეოლოგიური აგებულება გართულებულია ნაპრალოვნების, მსხვრევის 

და გათიხების ზონების არსებობით, რომლებიც მადნიან-მაგმური სისტემის 

მაკონტროლირებელი სიღრმული რღვევითი სტრუქტურის ზედაპირულ გამოძახილს 

უნდა წარმოადგენდნენ. 

დამბლუდის ოქრო-სპილენძ-პორფირულ საბადოზე, ოქროს მინერალიზაციასთან 

ერთად, ძირითადი მადნეული მინერალებია პირიტი და ქალკოპირიტი. 

მეორეხარისხოვანი - სფალერიტი, გალენიტი, ილმენიტი. ძარღვული მინერალებიდან 

აღსანიშნავია კვარცი და კალციტი. ოქრო ასოციაციაშია სულფიდურ მინერალებთან 

(განსაკუთრებით პირიტთან და ქალკოპირიტთან), რკინის ოქსიდებთან, ზოგჯერ 

გვიანმადნიანი სტადიის ძარღვული ნაცრისფერი კვარცის მინერალიზაციასთან. 

ქალკოპირიტის ლოკალიზება შეინიშნება როგორც კვარცთან, ასევე პირიტთან ერთად 

[3]. ისინი ქმნიან ოქროსშემცველი კვარც-პირიტ-ქალკოპირიტული ასოციაციის მქონე 

ძარღვაკულ-ჩაწინწკლულ გამადნებას (სურ. 5). 

 

 
 

სურ. 5. ძარღვაკულ-ჩაწინწკლული გამადნება დამბლუდის ოქრო-სპილენძ-პორფირულ 

საბადოზე (ჭაბურღილი DMDDH-096, კერნი, ინტერვალი 45–48 მ) 
 

საბადოზე იშვიათად უბნობრივად ფიქსირდება ბრექჩიული მადნები კვარცის 

შემაცემენტებელ მასაში, ასევე მასიური ტექსტურის მქონე სულფიდური მინერალები, 

რომლებიც ავსებენ ღია ნაპრალოვან სტრუქტურულ დამჭერებს.  

დამბლუდის საბადოზე ოქრო უპირატესად წვრილდისპერსიულია და 

წარმოდგენილია როგორც თავისუფალი, აგრეთვე შენაზარდების სახით. თვითნაბადი 

ოქრო ქმნის უსწორმასწორო, ჩონჩხისებურ, ხორკლიან, ფირფიტისებრ, მარყუჟისებრ, 

დენდრიტულ, ოქტაედრულ (კუბოოქტაედრულ) ფორმებს (სურ. 6). ოქროს მარცვლების 

ზომა შეადგენს 0,03-0,09 მმ.  

საბადოზე პირიტი და კვარცი გამჭოლი მინერალებია. ისინი დაიკვირვებიან 

ჰიდროთერმული პროცესის როგორც მადნამდელ, ასევე მადნიან და გვიან მადნიან 

სტადიაზე. მადნამდელი სტადიის პირიტი წვრილკრისტალურია და სუსტი 

ინტენსიობით თითქმის თანაბრადაა გაფანტული მადანშემცველ შეცვლილ ქანებში. 

მადნიანი სტადიის პირიტი სხვადასხვა მარცვლოვანია, არათანაბრადაა განაწილებილი 

მადნიან მასაში, შეინიშნება აგრეთვე მცირე ძარღვაკების სახით. მადნიანი სტადიის 

პირიტის ბოლო გენერაცია წარმოდგენილია კუბური სინგონიის მსხვილკრისტალური 

ცალკეული აგრეგატული დანაგროვებების სახით. რაც შეეხება კვარცს, მისი მადნამდელი 

მინერალიზაცია გამოხატულია საკმაოდ ინტენსიურად განვითარებული კრისტალების 

და ძარღვაკების სახით. მადნამდელ გაკვარცებაზე ზედდებულია ასევე ძარღვაკული და 

ჩაწინწკლული კვარცი, ნაცრისფერი, მასში მადნიანი მინერალების (უპირატესად რკინის 
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სულფიდების) არსებობის გამო. მადნიანი სტადიის გვიანდელი გენერაციის კვარცი 

წვრილმარცვლოვანია და ნაკლებად დაკრისტალებული. იგი თეთრი ფერისაა და 

შედარებით მცირე გავრცელებით სარგებლობს. ამასთან, ზოგადად კვარცის ემანაციების 

მოცულობა ჭარბობს პირიტისას. 

 

 
 

სურ. 6. ხალასი ოქროს მარცვლების ფორმები 
 

საბადოს ზედაპირზე და მის სულ ზედა ჰიფსომეტრულ დონეებზე შეინიშნება არც 

თუ ისე მძლავრი (საშუალოდ 25–30 მ-მდე) ჟანგვის ზონა და გამოფიტვის პროცესები. 

ჰიპერგენული ზონის ქანებში, განსხვავებით პირველადი მადნებისგან, შეინიშნება 

კორელაციური კავშირის არ არსებობა სპილენძის და ოქროს შემცველობებს შორის. 

აღნიშნული განპირობებული უნდა იყოს ჟანგვის ზონაში ოქროს ძირითადი მატარებელი 

მინერალის - ქალკოპირიტის სიმცირით სპილენძის სხვა მინერალებთან (ბორნიტი, 

ქალკოზინი, კოველინი) შედარებით.  

მეტასომატიტების და მადნების მოყვანილი მინერალური ასოციაციები შეიძლება 

განვიხილოთ როგორც გეოთერმომეტრები და მათზე დაყრდნობით ოქრო-სპილენძ-

პორფირული მადნების ფორმირება ვივარაუდოთ ჰიდროთერმული აქტიობის 

დაახლოებით 350–3000 C ტემპერატურის პირობებში.  

მადნების ლოკალიზაცია წარმოებს შემცველი ქანების ფორებსა და ნაპრალებში. 

ნაპრალოვანი სისტემები აქ რამდენიმე გენეზისისაა: 1) დიაგენეტური, 2) 

კონტრაქციული, 3) ტექტონიკური. მათგან მადნის ლოკალიზაციაში მნიშვნელოვანი 

როლი ეკუთვნის ტექტონიკურ, კერძოდ რღვევებთან დაკავშირებულ სხლეტვისა და 

მოწყვეტის ტიპის ნაპრალებს. 

დამბლუდის ოქრო-სპილენძის მადნებს გააჩნიათ შტოკვერკული 

მორფოსტრუქტურა (ნახ. 3) და ჩანაწინწკლებთან ერთად, ხასიათდებიან სხვადასხვა 

ორიენტაციის და უპირატესად ციცაბო დახრის კუთხის მქონე წვრილი მადნიანი 

ძარღვაკების ქსელის არსებობით. მიუხედავად აღნიშნულისა, შეინიშნება ტენდენცია 

მადანშემცველი სტრუქტურების უპირატესი ჩრდილო-აღმოსავლეთი ორიენტაციისა, 

სხვა მიმართულებებთან, მათ შორის მის მართობულ ჩრდილო-დასავლეთ 
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მიმართულებასთან შედარებით. შესაბამისად, საბადოსთვის დამახასიათებელია 

ხაზოვანი შტოკვერკული მორფოლოგია (ნახ. 4). 

 

 
 

ნახ. 3. დამბლუდის საბადოს გეოლოგიური ჭრილი 
 

 
 

ნახ. 4. დამბლუდის ოქრო-სპილენძის მადნიანი სხეულის მორფოლოგია, ოქროს 0.2 გ/ტ კიდურა 

შემცველობისას (3D მოდელი) 
 

დამბლუდის საბადოსთვის, როგორც ზოგადად პორფირული საბადოებისთვის, 

დამახასიათებელია აგრეთვე სასარგებლო კომპონენტების, კერძოდ ოქროს და სპილენძის 

მასიურად დაბალი, მაგრამ სტაბილურად მდგრადი შემცველობები, განსხვავებით 

ბოლნისის მადნიანი რაიონის საბადოებისგან. საბადოზე ოქროს მაქსიმალური 

შემცველობა შეადგენს 41.4 გ/ტ (ჭაბურღილი DMDDH176, ინტერვალი 259-260 მ), ხოლო 

სპილენძის - 4.33 % (ჭაბურღილი DMDDH90, ინტერვალი 149–150 მ).  
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პორფირული საბადოებისთვის დამახასიათებელი კიდევ ერთი მეტალი 

როგორიცაა მოლიბდენი, დამბლუდის საბადოზე მინერალოგიურად არ დაფიქსირდა, 

ქიმიური ანალიზების მიხედვითაც მისი შემცველობები უმნიშვნელოა. 

ძირითად სამრეწველო კომპონენტებთან შედარებით, Pb-Zn-Ag მადნები 

დამბლუდის საბადოზე არასამრეწველო რაოდენობითაა. ტყვიისა და თუთიის 

გამადნებას შორის, როგორც წესი, დადებითი კორელაციაა; ამასთან, თუთიის ოდენობა 

პრევალირებს ტყვიისაზე. 

ოქრო-სპილენძის სამრეწველო მადნები დამბლუდზე ჭაბურღილების მეშვეობით 

შესწავლილობის ამ ეტაპზე ფიქსირდება ზედაპირიდან საშუალოდ 300-350 მ სიღრმემდე, 

უკავიათ რა 1100-750 მ ჰიფსომეტრული დონეები. 

ამგვარად, დამბლუდის ოქრო-სპილენძის საბადოს გააჩნია რიგი ნიშან-

თვისებებისა, რაც დამახასიათებელია პორფირული ტიპის საბადოებისთვის, თუმცა იგი 

განსხვავებულია პორფირული საბადოების კლასიკური გეოლოგიურ-გენეტური 

მოდელებისგან [4, 5]. მათ შორის, როგორც წესი, ოქრო-სპილენძ-პორფირული საბადოები 

მეტალოგენიურად ეკუთვნიან ბაზალტოიდურ ვულკანურ-პლუტონურ სარტყლებს, 

ხოლო მოლიბდენ-სპილენძ-პორფირული საბადოები განთავსებულია ანდეზიტოიდურ 

ვულკანურ-პლუტონურ სარტყლებში [6]. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში 

კლასიკური ტიპის პორფირული საბადოები დღემდე ცნობილი არ არის. პორფირული 

მადნების შესახებ, ბოლნისის მადნიან რაიონში, მინიშნება მოცემულია ვ. გუგუშვილის 

და გ. ომიაძის ნაშრომში [7], სადაც მადნეულის საბადოზე, სიღრმეში დაფიქსირებულია 

გრანოდიორიტ-პორფირული ინტრუზია და მის ენდო- და ეგზოკონტაქტებში ოქრო-

სპილენძ-პორფირული მინერალიზაცია. პორფირული გამადნების ნიშნები და 

ზოგიერთი მისი ელემენტები შეინიშნება კელასური-გორაბის ინტრუზიულ 

კომპლექსზე, აჭარის მადნიან რაიონში და სხვა; მაშინ, როდესაც მეზობელი სომხეთის 

ტერიტორიაზე განთავსებულია არა ერთი მნიშვნელოვანი პორფირული საბადო, 

როგორიცაა მაგალითად: კაჯარანი, აგარაკი, ტეხუთი, არმანისი; აზერბაიჯანში - 

მეხმანინის მადნიანი რაიონი; ირანში - სუნგუნის საბადო; პორფირული ტიპის 

საბადოები აღმოსავლეთ თურქეთში.  

როგორც ცნობილია, პორფირული საბადოები სივრცესა და დროში 

დაკავშირებულია მრავალფაზური დიორიტული, გრანოდიორიტული, მონცონიტური, 

ან გრანიტული ფორმაციის ინტრუზიული ჩარჩოს (ხშირად მცირე ინტრუზიული 

სხეულების) პორფირულ ფაზასთან. თუმცა ცნობილია სპილენძ-პორფირული 

საბადოები დაკავშირებული ერთიანი მადან-მაგმური სისტემის ეფუზიურ 

შემადგენელთან [8], განსაკუთრებით აქტიური ვულკანური მოქმედებების რაიონებში.  

პორფირული საბადოები ეფუზიურ ქანებში უპირატესად ფორმირდება 

კუნძულრკალოვან გეოდინამიურ პირობებში, სადაც მაგმატიზმი დაკავშირებულია 

სუბდუქციის პროცესებთან. ჩვენს შემთხვევაში დამბლუდის გამადნების ფორმირება 

ასევე წარმოებს სუბდუქციის სტადიაზე, ოკეანე თეტისის ჩრდილო ფრთის 

კონვერგენციის პირობებში. ვულკანურ-პლუტონური სისტემის აქტივიზაციის 

პოსტმაგმურ სტადიაზე ხდება მეტალების გადატანა ქლორიდული და სულფიდური 

კომპლექსნაერთების სახით; ამავე დროს, მაღალტემპერატურული ჰიდროთერმული 

ფლუიდური ხსნარების ტემპერატურის დაწევასთან ერთად მიმდინარეობს მათი 

განზავება მეტეორული წყლებით და მჟავე გამოტუტვის სტადიაზე შესაძლებელი ხდება 

მადნიანი ნივთიერების გადანაწილება პორფირული სისტემის ზედა და პერიფერიულ 

ზონებში, რასაც განაპირობებს აგრეთვე შემცველი ქანების ხელსაყრელი ფიზიკურ-

მექანიკური თვისებები. მადნიანი ნივთიერების ინფილტრაციას უზრუნველყოფს 
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მაგმური სისტემის ენერგეტიკა [9, 10]. დამბლუდის ოქრო-სპილენძ-პორფირული 

საბადო გენეტურად ეკუთვნის პორფირული საბადოების აღნიშნულ ტიპს, სადაც 

ხელსაყრელი თერმოდინამიკური პირობებისას ადგილი აქვს მეტალების (ოქროს და 

სპილენძის) კონცენტრაციას მადან-მაგმური სისტემის ფრონტალურ ნაწილში - 

სავარაუდოდ სიღრმეში არსებული გრანოდიორიტული ინტრუზიული მაგმატიზმის 

აქტივიზაციის მომყოლ რიოდაციტური შედგენილობის ეფუზივებში (ნახ. 5).  
 

 
 

ნახ. 5. მადნების სტრუქტურული პოზიცია ვულკანურ-პლუტონური კომპლექსის სვეტში 

(სქემატური მოდელი) 
 

გამომდინარე იქიდან, რომ მადნიანი პროცესი და „პორფირული“ მდნარის 

გენერაცია ერთი წარმოშობისაა, რაც დასტურდება მათი სივრცესა და დროში 

სიახლოვით, ანუ გამადნება და ვულკანიტები კომაგმატურია, შესაბამისად, დამბლუდის 

გამადნების ასაკი მიიჩნევა გვიანბაიოსურად. 
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სხეულები ნაწილობრივ ეროდირებულია. 
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დამბლუდის საბადოზე და მის ფლანგებზე დაგეგმილია შემდგომი გეოლოგიური 

ძებნა-ძიებითი სამუშაოების გაგრძელება. 
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SHUBITIDZE JONI, GAGNIDZE MIRIAN, THEDLIASHVILI TARIEL, 

KHMALADZE KOBA, TSHEISHVILI DAVIT 

 

DAMBLUDI GOLD-COPPER-PORPHYRY DEPOZIT (GEORGIA)  

 
ANNOTATION. Detailed, comprehensive geological surveys of the Dambludi polymetallic 

ore deposit have revealed a number of features characteristic of porphyry-type deposits. In particular: 

a beneficial tectonic and metallogenic setting for the formation of porphyry deposits; rocks containing 

a riodacite-type porphyry structure, silicates and quartz-sericite metasomatites; vein-type 

polymetallic mineralisation in the apical parts of a single ore system, vein-banded ores of a gold-

bearing quartz-pyrite-chalcopyrite association, a massive morphostructure of the ore body and a 

consistently low but stable gold and copper content. Consequently, the Dambludi polymetallic ore 

deposit has been reclassified as a gold-copper-porphyry deposit of industrial significance. 
 

 

KEYWORDS: Gold-copper porphyry deposit; quartz-sericite matasomatites; chalcopyrite; 

vein network. 
 


