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ვარდისუბნის კარიერის თიხების კომპლექსური ლაბორატორიული კვლევა 

ქვევრის დასამზადებლად მათი ვარგისიანობის დასადგენად 
 

ნოდარ ფოფორაძე, ოლღა სესკურია, სულხან გველესიანი,                         

რუსუდან მეტრეველი 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ანოტაცია. საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის გეოპოლიტიკურ პოზიციაზე ხშირად 
ახდენს გავლენას მისი მინერალური რესურსების პოტენციალი, აგრეთვე ის, თუ 
რამდენად შეუძლია სახელმწიფოს ამ რესურსების ეფექტიანად გამოყენება ეროვნული 
ინტერესების შესაბამისად. ჭეშმარიტებაა, რომ ქვეყნის რეალური დამოუკიდებლობის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა საკუთარი რესურსებით მისი უზრუნველყოფის 
უნარია. მიუხედავად ბოლო პერიოდში საქართველოს ეკონომიკის განვითარების 
მზარდი მაჩვენებლებისა, სოფლის მეურნეობა განვითარებას აშკარად ჩამორჩება. იგი 
შიდა ბაზრის მოთხოვნებსაც კი, პრაქტიკულად, ვერ უზრუნველყოფს. ექსპორტირებულ 
პროდუქციას შორის, ღვინო ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზეა. როგორც ცნობილია, 
საქართველო ყოველთვის იყო სხვადასხვა სახეობის ღვინის მსხვილი მწარმოებელი. 
განსაკუთრებულ ადგილს ქვევრის ღვინის დამზადება იკავებს, რომელიც გარდა 
უნიკალური ტექნოლოგიისა, საქართველოს გამორჩეულ ტრადიციასაც წარმოადგენს. 
ქვევრის დამზადების ტრადიცია საქართველოში 8000 წელზე მეტს ითვლის და 
ქართული კულტურული იდენტობის განუყოფელი ნაწილია. ქვევრში ღვინო სასმელის 
სპეციფიკურ სახეობად გარდაიქმნება და განსაკუთრებულ გემოს იღებს. სწორედ ეს 
გარემოება იქნა გათვალისწინებული, როდესაც იუნესკოს (UNESCO) მიერ ქვევრის 
ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციულ მეთოდს მსოფლიო 
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. 
საერთაშორისო საზოგადოებისა და მკვლევრების მიერ საქართველო აღიარებულია, 
როგორც ღვინის სამშობლო, სადაც ქვევრის ღვინის წარმოება წარმოადგენს უნიკალურ 
კულტურულ მემკვიდრეობას და ეკონომიკური პოტენციალის მქონე ბრენდს. 2017 წელს 
ქალაქ ბორდოში - ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში - საზეიმოდ გაიხსნა 
გამოფენა „საქართველო - მეღვინეობის აკვანი“. აღსანიშნავია, რომ გეოგრაფიული 
აღნიშვნა „ქვევრი“ საქპატენტში დარეგისტრირდა 2021 წლის 21 მაისს ჩვენი ჯგუფის 
ჩართულობით. ამ ეტაპზე საქართველოში „ქვევრი“ (“QVEVRI” ) არის ერთადერთი 
არასასურსათო პროდუქტის გეოგრაფიული აღნიშვნა, რომელიც დარეგისტრირებულია 
საქართველოს გეოგრაფიული აღნიშვნების სახელმწიფო რეესტრში. ამას საფუძვლად 
უდევს ქვევრის, როგორც საღვინე ჭურჭლის მრავალსაუკუნოვანი რეპუტაცია და 
ქვევრის, როგორც ნივთის შინაარსი, რომელიც ქართული კულტურული 
თვითმყოფადობის განუყოფელი ნაწილია. ასეთი აღიარება კიდევ უფრო მეტად 
ავალდებულებს ქვეყანას ქვევრის მახასიათებლები (ქიმიური, მინერალური 
შედგენილობა, დამზადების ტექნოლოგია, ფორმა, კედლის სისქე) არა მარტო 
ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო დონეზეც კომპლექსურად გამოკვლიოს. ქვევრის 
ღვინის ხარისხი, გარდა ქართული ვაზის უნიკალური თვისებებისა, ქვევრის 
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დასამზადებლად გამოყენებული ნედლეულის (თიხა), თავად ქვევრის ტანის (კედელი) 
შემადგენელი მასალის მინერალურ-ქიმიური მახასიათებლებით და დამზადების 
(გამოწვის ტემპერატურით) რეჟიმით განისაზღვრება. ქვევრში მიმდინარე ქიმიური 
პროცესები განაპირობებს ქვევრის ღვინისათვის დამახასიათებელ გემოს, არომატს და 
ფერს, რაც გამოწვეულია ღვინის კავშირით ქვევრის ტანთან. ყოველივე ეს კიდევ უფრო 
ამყარებს ქვევრის ღვინის დაყენების მეთოდის სტანდარტის შემუშავების 
აუცილებლობას, რაც უნდა ითვალისწინებდეს ქვევრის დასამზადებლად გამოყენებული 
ნედლეულის რაობისა და რაოდენობის ზუსტ განსაზღვრას, მისი აგების (აშენების) 
ფორმის და გამოწვის ტექნოლოგიის სტანდარტიზებას. შოთა რუსთაველის 
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო 
პროექტის ფარგლებში მიმდინარე [NFR-23-2811], დაგეგმილი და წინა წლებში 
ჩატარებული კვლევების შედეგები გახდება საწინდარი აღნიშნული სტანდარტის 
შემუშავების. მიღებული სტანდარტი ქვევრის წარმოების სავალდებულო და გადამწყვეტ 
ელემენტად უნდა იქნეს აღიარებული. შედეგად, წარმოების თითეული ეტაპისათვის 
უნდა განისაზღვროს ნედლეულის რაობა, მისი ქიმიური და მინერალური შედგენილობა, 
პროცენტული რაოდენობა, მასალის მომზადების (დამუშავება) თანმიმდევრობა, ქვევრის 
აგების პროცესში ფორმის მიცემა, გამოწვის ტემპერატურა. სტანდარტის მიხედვითვე 
დადგინდება, თუ რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს ქვევრი ავთენტურად და რამდენად 
შეიძლება მიენიჭოს მას დაპატენტებული ნიშანი (ხელოსნის და სახელმწიფო დამღა). 
ათასწლეულების მანძილზეა შემონახული ქვევრის შენების ტრადიციული ქართული 
მეთოდი და დასამზადებლად გამოყენებული მასალა. ყოველივე ამის დაცვა 
სავალდებულო უნდა იყოს ყველა მექვევრისათვის, შესაძლებელია მისი გაუმჯობესება, 
თუმცა არა თვისობრივად შეცვლა. ქვეყანას უნდა გააჩნდეს ქვევრის, როგორც ღვინის 
ერთადერთი ჭურჭლის, ინტერდისციპლინური, კომპლექსური შესწავლის გეგმა, რათა 
იუნესკოს ისტორიული გადაწყვეტილება ქმედითი ღონისძიებებით იყოს გამყარებული 
და მეღვინეობის დარგი მეტად წარმატებული და მოთხოვნადი იყოს. მიუხედავად იმისა, 
რომ ქართული ვაზი და ქართული მიწა უნიკალური თვისებების ღვინის გარანტიაა, ეს 
საკმარისი არაა. ქვევრის ღვინო არამარტო სახელი, ტრადიცია და ქვეყნის ცნობადობა 
უნდა იყოს, არამედ მას დიდი ეკონომიკური სარგებლის მოტანაც უნდა შეეძლოს. 

 
საკვანძო სიტყვები: ქვევრი; თიხა მინერალები; კვარცი; გამოწვის პროცესი; 

ქვევრის ღვინო; მექვევრე. 
 

შესავალი 
 

თიხა-კერამიკული ჭურჭელი საქართველოს ისტორიისთვის ერთ-ერთ მთავარ 

მატერიალურ ძეგლს წარმოადგენს, ჭურჭელს შორის კი ქვევრს გამორჩეული ადგილი 

უჭირავს, რომელსაც დღესაც არ დაუკარგავს ფუნქციური დატვირთვა. 

ქვევრი წარმოადგენს პირველადი ქანების გამოფიტვით მიღებული სილიკატური 

მინერალების წინასწარ დამუშავებული ნედლეულით დამზადებულ, გამომწვარ დიდი 

ზომის ჭურჭელს, რომელიც განთავისუფლებულია არასასურველი მინერალებისაგან, 

ტოქსიკური მეტალებისაგან და ღვინისათვის ინერტულ ჭურჭელს წარმოადგენს. 

ქვევრის კედელს აქვს აერაციის საუკეთესო უნარი. სწორედ ეს ყველაფერი განაპირობებს 

მის ღირსებას, იყოს საუკეთესო ჭურჭელი, ღვინის დადუღებასთან დაკავშირებული 

პროცესების ჩასატარებლად და შედეგად მიღებული ღვინის შესანახად. 
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 ქევრის ნედლეული (თიხა) - ეს არის პოლიმინერალური მასალა (ნედლეული), 

რომელიც ძირითადად შედგება თიხა მინერალების (კაოლინიტი, ჰალუაზიტი, 

მონთმორილონიტი), კვარცის, მინდვრის შპატებისა და სხვა მინერალებისგან. მასში 

არსებული კვარცი და სხვა მექანიკური მინარევები ზეგავლენას ახდენს ქვევრის 

სიმყარეზე, თიხა მინერალები პლასტიურობაზე, გამოშრობის პროცესზე და ქვევრის 

საბოლოო მდგრადობაზე.  ყველაზე მაღალი ხარისხის ადგილობრივ ნედლეულსაც კი 

ესაჭიროება სხვადასხვა სახის წინასწარი დამუშავება. როგორც ცნობილია, ნედლეულში 

ცალკეული მინერალების მარცვლებთან ერთად, გვხვდება გამოუფიტავი ქანის ნატეხები, 

რომლებიც ხშირად შედარებით დიდი ზომისაა და საჭიროა მისი შემადგენელი 

მინერალების დაცალკევება ნედლეულის ზომების შესამცირებლად, რათა მოზელვის, 

გამოშრობისა და გამოწვის პროცესი იყოს თანმიმდევრული და ხარისხიანი. ქვევრის 

ვარგისიანობა, უპირველეს ყოვლისა, მისი დამზადებისათვის გამოყენებული 

ნედლეულის შემადგენელი მინერალების რაობაზე, ზომებზე და რაოდენობაზეა 

დამოკიდებული, მასზევეა დამოკიდებული ქვევრისთვის სასურველი ფორმის მიცემა 

(რომ არ ჩამოიშალოს აშენების პროცესში) და სიმყარის შენარჩუნება შრობისა და 

გამოწვის პროცესში. 

მეთუნეობა ერთ-ერთ რთულ, შრომატევად, ხანგრძლივ პროცესს წარმოადგენდა, 

შესაბამისად სამეთუნეო ნაწარმის დამზადების ტექნოლოგი - მეთუნე დაფასებული და 

აღიარებული ოსტატი იყო. სამეთუნეო ნაწარმს შორის განსაკუთრებული ადგილი 

ქვევრის დამზადებას ეკუთვნის და ხშირად ოჯახური საქმიანობის ტრადიციად 

გვევლინება და თაობიდან თაობაზე გადადის. 

ქვევრის დამზადების ტექნოლოგია ჩვეულებრივი კერამიკული ნაკეთობებისაგან 

განსხვავებით საკმაოდ განსხვავებული და რთულია. ამიტომ იყო, რომ ჩვეულებრივი 

თიხა-კერამიკული ნაკეთობის დამზადებისათვის შეგირდობის პერიოდი 2 წელიწადს არ 

სცილდებოდა, მექვევრეობისათვის კი ეს პერიოდი გაცილებით ხანგრძლივი იყო და ის 

ზოგჯერ 8 - 10 წელიწადსაც კი მოითხოვდა.  

ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვევრის დამზადებისათვის საჭირო ნედლეულის 

ქიმიურ და მინერალურ შედგენილობას, გრანულომეტრიულ ზომოებს (თიხის ხარისხს), 

საბადოების შერჩევას და მათ დამუშავებას. 

ნედლეულის ვარგისიანობაზე დიდ გავლენას ახდენს მასში არსებული 

მექანიკური მინარევები, კერძოდ: კვარცი, მინდვრის შპატები, რკინის შემცველი 

მინერალები, კარბონატები, სულფატები, ქარსები, ორგანული მინარევები.  

პირობითად, თიხები ხასიათდებიან მაღალი, საშუალო და დაბალი 

პლასტიკურობით. რაც უფრო მეტია ნედლეულში წმინდა ნაწილაკების (თიხა 

მინერალები, ჰალუაზიტის ჯგუფი) რაოდენობა და ნაკლებია მექანიკური მინარევები 

მით უფრო პლასტიკურია ნედლეული. 

კვარცი და მინდვრის შპატები ამცირებენ თიხის პლასტიკურობას, ნაწილაკების 

ურთიერთშეკავშირების უნარს და ქვევრის ტანის ჩაჯდომას შრობისა და გამოწვის დროს. 

კვარცის და მინდვრის შპატების აგრეგატები მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით 

განიცდიან მოცულობის უფრო მეტად გაზრდას სხვა მინერალებთან შედარებით, ამიტომ 

მათი დასაშვებზე მეტი შემცველობა ქვევრში შიდა დაძაბულობასა და მიკრობზარებს 

განაპირობებს. მნიშვნელოვანია ქვევრის ტანის წყალშთანთქმა, რომელიც გამოწვის 

პროცესზე არის დამოკიდებული.  

არაორგანული ნახშირბადის შემცველობა მიუთითებს კარბონატული ნაერთების 

არსებობაზე.  

ქვევრის ნედლეულში მეტად მავნე მინარევებია Ca-ის და Mg-ის კარბონატები. 
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(0,25 %-ზე მეტი რაოდენობით 0,5-1 მმ ზომის მქონე ასეთმა ჩანართებმა შესაძლოა 

ნაკეთობის რღვევა გამოიწვიოს). წვრილდისპერსიული კარბონატები ზრდიან ნაკეთობის 

ფოროვნებას, შეცხობის ინტერვალს, ამცირებენ სიმტკიცეს და ცეცხლმედეგობას.  

ნედლეულის ხარისხს ამცირებს ნახშირბადის შემცველობაც, რომელიც ორგანული 

და არაორგანული წარმოშობისაა.  

მაღალხარისხოვანი ქვევრის მისაღებად თიხის ხარისხის (მინერალური და 

ქიმიური შედგენილობა) გარდა მნიშვნელობა ენიჭება მის წინასწარ დამუშავებას 

(წინასწარი დამუშავება ითვალისწინებს დაყოვნება-გამოყინვას, შრობას, გამჭლევებას, 

დალბობას, დახმალვა-დაქუსვლას, ყველა ამ პროცესის შემდეგ საქვევრე ნედლეული 

ერთგვაროვანი და სუფთა ხდებოდა. მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება სორსოლების 

დამზადება და ქვევრის აგება), მისი ფორმირების ტექნოლოგიურ რეჟიმს - შრობას, 

გამოწვას. 

საქვევრე ნედლეული ყოველთვის არის განსხვავებული, თუ რამდენად 

გამორჩეული იყო ის სხვა ნაკეთობათა თიხებისგან, საქვევრე ნედლეულის ამოსაცნობად 

ძველი ოსტატები მის ფერსაც ითვალისწინებდნენ. 

საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ ვარგისიანი თიხა კარიერზე გარკვეულ 

სიღრმეში, გარკვეული სისქის (ფენის) სახით მოიპოვება. (ზედაპირიდან დაახლოებით 

0.7 - 1,5 მ-ის სიღრმეზე). 

საქვევრე ნედლეულის დანიშნულებისამებრ გამოყენების მაგალითად 

გამოვიკვლიეთ კახეთის (ვარდისუბანი) ორი კარიერის ნედლეული. 

 

ძირითადი ნაწილი 
 

ჩვენ მიერ, ნიმუშები აღებული იქნა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ვარდისუბნის ორი კარიერიდან, კარიერები პრაქტიკულად დაკონსერვებულია. არ 

მიმდინარეობს მოპოვებითი სამუშაოები, ნიმუშები ავიღეთ ზედაპირიდან ოთხმოცი 

სანტიმეტრის სიღრმეზე, პირობითად სხვადასხვა შრიდან. პირველ კარიერზე ავიღეთ 

ხუთი ნიმუში, ყოველ მეტრში ვერტიკალურ ჭრილში და შვიდი ნიმუში 

ჰორიზონტალური მიმართულებით. კარიერის გაშიშვლებული ზედაპირის ვიზუალური 

დათვალიერებით ნედლეული (თიხა) დიდად არ განსხვავდება, არ დაიკვირვება თიხის 

ფერის და გრანულომეტრიული ზომების დიდი ცვლილება.  

კომპლექსური ლაბორატორიული კვლევებით შევისწავლეთ ვარდისუბნის ორივე 

კარიერის ნედლეულის ქიმიური და მინერალური შედგენილობა, მინერალების 

სტრუქტურული მდგრადობა გამოწვის პროცესში, გრანულომეტრიული ზომები, 

ფიზიკური პარამეტრები, ძირითადი და მინარევი ქიმიური ელემენტები, მათ შორის 

მძიმე მეტალები, რომლებიც პოტენციურად ტოქსიკური ნივთიერებებია და 

კანონმდებლობით მათი შემცველობა გარკვეული დასაშვები ზღვრის ზევით 

დაუშვებელია.  

ადრეულ პერიოდში თიხის ვარგისიანობას ძირითადად დასორსოლავებით და 

თითზე დახვევითაც ამოწმებდნენ. 
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სურ. 1. ვარდისუბნის თიხის პირველი კარიერი 
 
 

 
 

სურ. 2. ვარდისუბნის თიხის მეორე კარიერი 
 

მნიშვნელოვანია ნედლეულის შემადგენელი მინერალების მდგრადობის 

შესწავლა გამოწვის ტემპერატურული ფაქტორის გათვალისწინებით, რათა თავიდან 

იქნეს აცილებული ცალკეული ქიმიური ელემენტებისა და კომპონენტების გადასვლა 

ღვინოში და მასთან რეაქციაში შესვლა, რაც იწვევს ღვინის გემოს, ფერის და არომატის 

ცვლილებას. კარიერის ზოგიერთ ფენაში ფიქსირდება აგრეგატების გრანულომეტ-

რიული ზომების დასაშვები ზღვარის დიდი გადაცდომა. რაც საბოლოო (გამომწვარ) 

პროდუქტში ქმნის დიდ ფორებს, რაც იწვევს  ქვევრიდან ღვინის გამოჟონვას. 

ვარდისუბნის პირველი კარიერის ნედლეული ვიზუალური დაკვირვებით 

მსგავსი გრანულომეტრიული ზომებით, ფერით და პლასტიკურობით ხასიათდება, 

მნიშნელოვანია ნედლეულის (თიხის) ქიმიური, მინერალური და ფიზიკური 

მახასიათებლების შესწავლა, რათა ზუსტად დადგინდეს თუ რამდენად გამოსადეგია 

ნედლეული ქვევრის დასამზადებლად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დადგინდეს, 

თუ რამდენად შესაძლებელია იყოს რისკი ცალკეული ქიმიური ელემენტების და 

კომპონენტების ღვინოში გადასვლის. 

რენტგენოფლუორესცენციური ანალიზით ვარდისუბნის ნედლეულის ძირითადი 

ელემენტებია, სილიციუმი და ალუმინი, რკინა და კალციუმი დამორჩილებული 

რაოდენობითაა. ვერტიკალურ ჭრილში ნიმუშების ქიმიური ელემენტების შემცელობა 

დიდ დიაპაზონში არ ცვალებადობს.  

გრანულომეტრიული ანალიზის საფუძველზე ვარდისუბნის ნედლეული 

ძირითადად წვრილმარცვლოვანი მინერალური აგტეგატებით არის წარმოდგენილი, 

თუმცა გვხვდება განსხვავებული, შედარებით დიდი ზომის აგრეგატების სახით, 

მაქსიმალური ზომა მინერალების აგრეგატებისა ძირითადად 40-70 მმ დიაპაზონში 

მერყეობს. 
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გრანულომეტრიული ზომებიდან გამომდინარე ნედლეული წინასწარ გარკვეულ 

მექანიკურ დამუშავებას მოითხოვს. 

რენტგენოფაზური ანალიზით ვარდისუბნის თიხები წარმოდგენილია კვარცით 

(საშუალოდ 25 %), მინდვრის შპატით (ძირითადად პლაგიოკლაზები, K-ის მინდვრის 

შპატი დამორჩილებული რაოდენობით), თიხა მინერალებით (ძირითადად 

მონტმორილონიტით არის წარმოდგენილი, ხოლო კაოლინიტი დამორჩილებული 

რაოდენობითაა), ქლორიტით. კალციტი ფიქსირთება ზოგიერთ ნიმუშში ისიც კვალის 

დონეზე. რენტგენოფაზური ანალიზის შედეგები ზუსტად პასუხობს ნიმუშების 

პოლარიზაციული მიკროსკოპით კვლევის შედეგებს.  

 

 
სურ. 3. ვარდისუბნის თიხის პირველი კარიერის (ნიმ.300-რ) რენტგენოფაზური ანალიზის 

რენტგენოგრამა (რენტგენოამორფული მონტმორილონიტის ფაზა, Ca-Na მინდვრის შპატი,  

K- მინდვრის შპატი 
 

 

 
სურ. 4. ვარდისუბნის თიხის პირველი კარიერის (ნიმ.301-რ) რენტგენოფაზური ანალიზის 

რენტგენოგრამა (რენტგენოამორფული მონტმორილონიტის ფაზა, კვარცი, Ca-Na მინდვრის  

შპატი, ქარსი (ნიშნები), კალციტი (ნიშნები) 
 

 

 
სურ. 5. ვარდისუბნის თიხის პირველი კარიერის (ნიმ.306-რ) რენტგენოფაზური ანალიზის 

რენტგენოგრამა (რენტგენოამორფული მონტმორილონიტის ფაზა, კვარცი,  

Ca-Na მინდვრის  შპატი 

 

Съемка - 04.12.2025 13:01:28;   Cu (Alfa1);  

Нач.угол = 5,06;  Кон.угол = 56,06;  Шаг = 0,050;  Экспоз. = 1,0;  Скорость = 16 г/мин;  Макс.число имп. = 4441;  

56545250484644424038363432302826242220181614121086
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Съемка - 05.12.2025 22:39:18;   Cu (Alfa1);  

Нач.угол = 5,02;  Кон.угол = 55,82;  Шаг = 0,050;  Экспоз. = 1,0;  Скорость = 16 г/мин;  Макс.число имп. = 3793;  
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Съемка - 05.12.2025 22:49:10;   Cu (Alfa1);  

Нач.угол = 4,67;  Кон.угол = 55,52;  Шаг = 0,050;  Экспоз. = 1,0;  Скорость = 16 г/мин;  Макс.число имп. = 3658;  
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სურ. 6. ვარდისუბნის თიხის პირველი კარიერის (ნიმ.309-რ) რენტგენოფაზური ანალიზის 

რენტგენოგრამა(.რენტგენნოამორფული მონტმორილონიტის ფაზა, კვარცი, Ca-Na მინდვრის  

შპატი ქარსი (ნიშნები) 

 

მაკროსკოპულად ქანი (ნიმუში №300V) ღია ყავისფერია, ადვილად იმტვრევა, 

ფოროვანია, შეიმჩნევა სხვადასხვა მინერალთა ჩანართები. მარილმჟავაზე არ რეაგირებს. 

მიკროსკოპული კვლევით დგინდება, რომ ქანი ნატეხური აგებულებისაა, ძირითადი მასა 

მღვრიეა. თიხოვანი შემადგენლობის. ნატეხები სხვადასხვა ზომისაა და წარმოდგენილია 

ძირითადად ცალკეული მინერალებით. მათ შორის ჭარბობს კვარცის და პლაგიოკლაზის 

მცირე ზომის მარცვლები. იშვიათად გვხვდება ქარსის (მუსკოვიტი) შედარებით დიდი 

ზომის ფირფიტები, ქანის ნატეხები იშვიათად გვხვდება და ძირითადად 

წარმოდგენილია იგივე მინერალური შემადგენლობის ქვიშაქვებით, ქანში ხშირად 

გვხვდება რკინის ჰიდროჟანგით ჩანაცვლებული უბნები და ნატეხები.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

სურ. 7. საქვვევრე ნედლეული (ნიმუში №300V ) მიკროსკოპში ერთი ნიკოლით (-),  

ჯვარედინი ნიკოლებით (+) 

 

 მაკროსკოპულად ქანი (ნიმუში №301V) ღია ყავისფერია, ადვილად იმტვრევა, 

ფოროვანია. მარილმჟავაზე რეაგირებს ფრაგმენტულად. მიკროსკოპში ქანი ნატეხური 

აგებულებისაა, მეტად მღვრიე, შეცვლილი, ნატეხები მცირე ზომისაა და წარმოდგენილია 

თითქმის მთლიანად კვარცითა და პლაგიოკლაზით. გვხვდება, სავარაუდოდ, ქანის 

ნატეხებიც, მაგრამ იმდენადაა ჩანაცვლებული მეორადი მასით (რკინის ჰიდროჟანგი, 

თიხოვანი მასა), რომ მათი რაობის დადგენა შეუძლებელია. ძირითადი მასა თიხოვანი 

შედგენილობისაა (სავარაუდოდ ილიტ-მონთმორილონიტური), ქანში ხშირად გვხვდება 

მეორადი მასით (რკინის ჰიდროჟანგი, თიხოვანი მასა, კარბონატული მასა) 

Съемка - 05.12.2025 22:49:30;   Cu (Alfa1);  

Нач.угол = 4,91;  Кон.угол = 55,76;  Шаг = 0,050;  Экспоз. = 1,0;  Скорость = 16 г/мин;  Макс.число имп. = 3189;  

545250484644424038363432302826242220181614121086
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ჩანაცვლებული უბნები და ფორები. მთლიანი ქანის ფონზე გაფანტულია მადნეული 

მინერალის მცირე ზომის მარცვლები.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 8. საქვევრე ნედლეული (ნიმუში №301V ) მიკროსკოპში ერთი ნიკოლით (-), ჯვარედინი 

ნიკოლებით (+) 

 

 მაკროსკოპულად ქანი (ნიმუში №301V) მუქი ყავისფერია, ადვილად იმტვრევა, 

წვრილფოროვანია. მარილმჟავაზე არ რეაგირებს. მიკროსკოპში ქანი მეტად მღვრიეა, 

შეიმჩნევა რკინის ჰიდროჟანგის მომეტებული რაოდენობა. ძირითადი მასა ბევრად 

ჭარბობს ნატეხების რაოდენობას და თიხოვანი შედგენილობისაა (სავარაუდოდ 

მონთმორილონიტი). ნატეხები მცირე ზომისაა და წარმოდგენილია ძირითადად 

კვარცითა და პლაგიოკლაზით, იშვიათად, მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში გვხვდება 

იგივე მინერალური შემადგენლობის ქანის ნატეხები. ქანში სუსტად შეიმჩნევა 

ფიქლებრივი ტექსტურა.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

სურ. 9. საქვევრე ნედლეული (ნიმუში №302V ) მიკროსკოპში ერთი ნიკოლით (-),  

ჯვარედინი ნიკოლებით (+) 

 

 მაკროსკოპულად ქანი (ნიმუში №308V) მუქი ყავისფერია, ადვილად იმტვრევა, 

წვრილფოროვანია. მარილმჟავაზე არ რეაგირებს. მიკროსკოპში ქანი დანაწევრებულია, 

წარმოდგენილია მეტად მღვრიე თიხოვანი მასით, რომელიც მცირე რაოდენობით 

შეიცავს დაუხარისხებელ ნატეხურ მასალას. ისინი ძირითადად წარმოდგენილია 

კვარცისა და პლაგიოკლაზის უწვრილესი მარცვლებით, მხოლოდ რამდენიმე 

შემთხვევაში გვხვდება იგივე მინერალური შედგენილობის ქანის ნატეხები, რომელთა 
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ზომები საკმაოდ დიდ დიაპაზონში მერყეობს. უბნებად შეიმჩნევა რკინის ჰიდროჟანგის 

მომეტებული რაოდენობა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

სურ. 10. საქვევრე ნედლეული (ნიმუში №309V ) მიკროსკოპში ერთი ნიკოლით (-),  

ჯვარედინი ნიკოლებით (+) 

 

მაკროსკოპულად ქანი ნიმუში №309V ღია ყავისფერია, ადვილად იმტვრევა, 

წვრილფოროვანია. მარილმჟავაზე რეაგირებს აქტიურად. მიკროსკოპში ქანი ნატეხური 

აგებულებისაა, მეტად მღვრიე, შეცვლილი, ნატეხები სხვადასხვა ზომისაა და 

წარმოდგენილია თითქმის მთლიანად კვარცითა და პლაგიოკლაზით. ძირითადი მასა 

თიხოვან-კარბონატული შედგენილობისაა, ქანი ფოროვანია და ფორები თითქმის 

ყოველთვის თავისუფალია, იშვიათად გვხვდება ამოვსებული კარბონატული მასით. 

მთლიანი ქანის ფონზე გაფანტულია მადნეული მინერალის მცირე ზომის მარცვლები. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

სურ. 11. საქვევრე ნედლეული (ნიმუში №309V ) მიკროსკოპში ერთი ნიკოლით (-),  

ჯვარედინი ნიკოლებით (+) 

 

კომპლექსური ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე, შეიძლება ცალსახად 

ვთქვათ, რომ ვარდისუბნის პირველი კარიერის თიხები მსგავსია ქიმიური, მინერალური, 

გრანულომეტრიული და ფიზიკური მახასიათებლებით, ფერითაც დიდად არ 

განსხვავდებიან არსებითად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი გამოყენება შესაძლებელია 

მაღალი ხარისხის ქვევრის დასამზადებლად. საჭირო იქნება მხოლოდ მექანიკური 

დამუშავება, თიხის შემადგენელი ქანის ნატეხების დასანაწევრებლად, რომელთა ზომები 

ზოგჯერ საკმაოდ დიდ დიაპაზონში მერყეობს. 
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დასკვნა 

 
მნიშვნელოვანი და აუცილებელია შენარჩუნდეს ქვევრის წარმოების ქართული 

ტრადიცია, ტექნოლოგიები, მეთუნის ოსტატობა და ცოდნა, რომელიც 8000 წლიან 

გამოცდილებას ეფუძნება და კვლავ უნდა გადაეცეს თაობიდან თაობას. თუმცა საჭიროა 

გათვალისწინებული იქნას თიხა-კერამიკული წარმოების თანამედროვე მიღწევები და 

ტექნოლოგიები საჭიროების ფარგლებში.  

მიზანშეწონილია და, უფრო მეტიც, გადაუდებელ ამოცანას წარმოადგენს ძველი 

და ახალი ქვევრების კომპლექსური ლაბორატორიული გამოკვლევა, მათი 

დამზადებისათვის საჭირო ნედლეულის საბადოების გამოსავლების დეტალური 

საველე-გეოლოგიური და ლაბორატორიული კვლევა, ძველი და ახალი ქვევრების 

დამზადების ტექნოლოგიისა და მათ დასამზადებლად გამოყენებული ნედლეულის 

კომპლექსური ლაბორატორიული კვლევის შედეგების ერთმანეთთან შედარება. ეს 

ყველაფერი საშუალებას მოგვცემს დაახლოებით 8000 წლიანი გამოცდილება 

გამოვიყენოთ ქვევრის დამზადების ტექნოლოგიის სტანდარტის შემუშავებისათვის და 

ქვევრის დასამზადებლად გამოყენებული ნედლეულის მინერალური შედგენილობისა 

და გრანულომეტრიული (ფრაქციული) ზომების სტანდარტული მახასიათებლების 

დადგენისათვის უდეფექტო ქვევრების დამზადების მიზნით. 

ვარდისუბნის კარიერის თიხების გამოყენება შესაძლებელია მაღალი ხარისხის 

ქვევრის დასამზადებლად. საჭირო იქნება მხოლოდ მექანიკური დამუშავება, თიხის 

შემადგენელი მასალის ცალკეულ მინერალთა აგრეგატებად დასაცალკევებლად.  
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METREVELI RUSUDAN  

 

COMPREHENSIVE LABORATORY STUDY OF CLAYS FROM THE 

VARDISUBANI QUARRY TO DETERMINE THEIR SUITABILITY FOR 

QVEVRY PRODUCTION 
 

ANNOTATION. The geopolitical position of a country on the international stage is often 

shaped by the potential of its mineral resources, as well as by how effectively the state can utilize 

these resources in accordance with national interests. Indeed, one of the essential conditions for a 

country’s genuine independence is its ability to provide for itself through its own resources. Despite 

the growing indicators of Georgia’s economic development, agriculture remains markedly 

underdeveloped and is hardly capable of meeting even the needs of the domestic market. Among 

export products, wine occupies one of the leading positions. It is well known that Georgia has always 

been a major producer of various types of wine. Of particular importance is wine made in qvevri, 

which - beyond its unique technology - constitutes an original Georgian tradition. The tradition of 

qvevri-making in Georgia spans more than 8,000 years and is an integral part of Georgian cultural 

identity. Wine produced in qvevri transforms into a distinctive type of beverage and acquires a 

characteristic taste. This was taken into account when UNESCO inscribed the Ancient Georgian 

Traditional Qvevri Wine-Making Method on the Representative List of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity. Georgia is recognized by the international community and by researchers as 

the birthplace of wine, where qvevri-based wine production represents a unique cultural heritage and 

a brand with significant economic potential. In 2017, the exhibition “Georgia - The Cradle of 

Winemaking” was ceremonially opened in Bordeaux, the center of global wine culture. It is 

noteworthy that the geographical indication “Qvevri” was registered with Sakpatenti on 21 May 2021 

with the participation of our team. At present, “Qvevri” is the only non-food geographical indication 

in Georgia registered in the State Register of Geographical Indications of Georgia. This recognition 

is grounded in the centuries-old reputation of qvevri as a wine vessel and in its status as an integral 

component of Georgian cultural identity. Such recognition obliges the country to conduct a 

comprehensive study of qvevri characteristics - its chemical and mineral composition, production 

technology, shape, and wall thickness - not only at the local but also at the international level. The 

quality of qvevri wine, in addition to the unique properties of Georgian grape varieties, is determined 

by the mineral and chemical characteristics of the raw material (clay) used to make qvevri, by the 

material composing the qvevri body (the wall), and by the manufacturing conditions (firing 

temperature). The chemical processes occurring inside a qvevri define the distinctive taste, aroma, 

and color of qvevri wine, stemming from the interaction between the wine and the qvevri vessel. All 

of this highlights the growing necessity of developing a standard for qvevri winemaking - a standard 

that must ensure the precise determination of the nature and quantity of raw materials used in qvevri 

production, and the standardization of its structural design and firing technology. The results of past, 

ongoing, and planned research conducted within the framework of a grant project funded by the Shota 

Rustaveli National Science Foundation of Georgia [NFR-23-2811] will serve as the basis for 

developing this standard. The adopted standard must be recognized as a mandatory and decisive 

element in qvevri production. Consequently, every stage of production must be carefully planned: the 
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quality of the raw materials, their chemical and mineral composition, the percentage content, the 

sequence of material preparation (processing), the shaping process during qvevri construction, and 

the firing temperature. In accordance with the standard, it will be determined to what degree a qvevri 

can be considered authentic, and to what extent it may be granted a patented mark (qvevri-maker’s 

and state seals). The traditional Georgian method of qvevri-making and the materials used in its 

production have been preserved for millennia. Adherence to these principles should be mandatory for 

all qvevri masters; improvements may be introduced, but not fundamental alterations. The country 

must develop a plan for interdisciplinary, comprehensive research of qvevri as a unique wine vessel, 

so that UNESCO’s historic decision is supported by effective measures and so that the winemaking 

sector becomes more successful and competitive. While Georgian grape varieties and Georgian soils 

guarantee wine with unique characteristics, this alone is not sufficient. Qvevri wine must be not only 

a name, a tradition, and a symbol of national recognition, but also a source of substantial economic 

benefit. 
 
KEYWORDS: qvevri; clay minerals; quartz; firing process; qvevri wine; qvevri-maker. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


